Kusursuz birliktelik

Aliiminyum Soguk Haddeleme

Teknik Hizmet
Modelleri

Siirekli lyilestirme
Mdsterilerimizin analiz
sonuclarinin proses verileriyle
entegrasyonu, trend analizleri
ve misteri geri bildirimi ile
surekli gelisim.
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Yeni Uriin Gelistirme

Teknik Egitimler

Uretim ve kalite ekiplerine
yonelik, yaglayicilar ve
uygulama esaslari hakkinda
profesyonel egitimler.

Proaktif ve Reaktif
Saha Ziyaretleri

Hem 6nleyici gelisim amach
dizenli ziyaretler hem de acil
¢oziim gerektiren durumlara

yonelik hizli saha midahaleleri.

Hizmet Bilesenleri
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LUBRICANTS

Kurulum ve Laboratuvar
Destegi

Yeni tesis kurulumlarinda
dogru yag secimi ve yaglarin
optimizasyonu. Laboratuvar
kurulumu destegi.

Numune Analiz

Trend Takibi

Tesislerden alinan numuneler
Gzerinden yapilan diizenli
analizler ile performansin
tarihsel siirecte izlenmesi.
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Musterilerin spesifik
ihtiyaclarina uygun ozel
Urtnlerin gelistirilmesi ve
ortak AR-GE Projeleri
(Universite/musteri Is
Birlikleri)

Proses Yagi Analizi
Hadde yaglarinin viskozite,
yogunluk, distilasyon, su,
renk, katik oranlari gibi kritik
parametrelerinin ASTM
ve ISO standartlarinda
rutin takibi.
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Problem C6zme
Mdusteri sahasinda
gerceklestirilen teknik
degerlendirmelerle, yaglayici
kaynakli sorunlara
sistematik ve bilimsel
¢6zim onerileri.

Performans Dogrulama
Proses kosullarina gére katik
oranlarinin optimize edilerek

en yuksek verimliligin
saglanmasi.
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Kontaminasyon Analizi
Leke olusumu, sistem ici yag
kacaklari (hidrolik, yatak vb.)

ve su kontaminasyonu
gibi sorunlarin hizli
tespiti.

Yeni / Mevcut Uriin
Validasyonu
Yeni Urtinlerin prosesle tam
uyumunun saglanmasi,
performans takibi ve
kanisabilirlik testleri ile
riskten arindiriimis kontrolli
riin gecislerinin
saglanmasi.

Daha Fazla Bilgi icin

LGLITRETEW

Global Standartlara — | Raporlama ve Takip
Uygunluk — O Tim teknik caismalarin ve
oN

~/ Tim laboratuvar analiz sonuclarinin standart
analizlerinin ASTM, TS EN formatlarda kayit altina
ve ISO standartlarina tam alinarak musteriyle seffaf

uyumlu cihaz ve metotlarla bir sekilde paylagilmasi.
gerceklestiriimektedir.
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PETROYAG LABORATUVAR
EKIPMAN ENVANTERI
VE TEKNIK ALTYAPI

Laboratuvar Cihazlari ve Yapilan Analizler

Koulometrik Karl Fischer
Titrasyon Cihazi:
Su Tayini (ppm seviyesinde)
ASTM D6304,
TS 6147 EN ISO 12937

Akma / Bulutlanma Noktasi

Test Cihazi:

Akma Noktasi (Pour Point),

Bulutlanma Noktasi (Cloud Point)
ASTM D6749

Stabinger Viskozite:
Dinamik Viskozite, Kinematik
Viskozite, Yogunluk, Viskozite
indeksi, Molekiil Agirligi, Viskozite
yogunluk Sabiti (VGC)
ASTM D7042, - TS EN 16896,
ASTM D2270, + TS 3096 1SO 2909,
ASTM D445, - TS 1451 EN

Atmosferik Distilasyon:
Baslangi¢ Kaynama Noktasi (IBP)
Son Kaynama Noktasi (FBP)
Kaynama Araligi
Geri Kazanim (%)

ASTM D86,

TS 1237 EN ISO 3405

Spektrofotometrik Kolorimetre:
ASTM Renk, Saybolt Renk
ASTM D1500, ~ TS 1713 1SO 2049,
ASTM D6045

Uluslararasi kabul

TS EN I1SO/ gormis laboratuvar
IEC 17025 standardina
Akreditasyonu  uygun analizler ve

izlenebilirlik.

pH ve iletkenlik:
Ph ve iletkenlik 6lcimi

ASTM D1287,

TS 4614

UV Spektrofotometre:
UV Absorbans

Gaz Kromatografisi

(GC Chromatography):

FID Dedektori ile Split / Splitless
Enjeksiyon

Yag Asidi Metil Esteri (FAME)
Kompozisyonu

Karbon Dagihmi (C10-C40 arahgi)
Saflik Analizi

FT-IR Spektrometre:

Yapisal Uriin Karsilastirmasi

Katki Maddesi icerigi Tayini

Karbon Tipi Dagilimi (%Cp, %Cn, %Ca)

Diferansiyel Taramali
Kalorimetri (DSC)
Oksidasyon indiiksiyon Siiresi
(0IT), Cam Gegisi, Kristallesme,
Is1 Kapasitesi (Cp)

Yogunluk Ol¢iimii:
Yogunluk, Ozgil Agirlik,
API Gravity

Termogravimetrik Analiz (TGA):

Ayrisma ve Termal Kararlilik

Bilesen Tanimlama Ve Miktar Olcimii
Nem/Solvent Olusumu Ve Tanimlama

ASTM D4052
Refraktometre:
Kirma indeksi
TS 4368150 5661,

Acik Kap Parlama Noktasi
ASTM D 664

Test Cihazi:
Acik Kap (COC) Parlama Noktasi
ASTM D92, TSENISO 2592

isareti ile gosterilen testler akreditasyon kapsami dahilindedir.

Reaksiyon Kinetigi ve Modelleme

Dijital iletkenlik Glcer:
Sivilarin Elektriksel lletkenligi (0-1999

pS/m araligi)

lletkenlik Birimi (CU) Olciimi

Fiziksel ve Kimyasal Ozellik Tayini Test Metotlar

Petrol Uriinleri - Asit Sayisi Tayini - Potansiyometrik

ASTM D664 Titrasyon Metodu ASTM D892

TS EN IS0 660 Se[best Yag Asitlerinin Tayini (Hayvansal ve Bitkisel TS 1834 1S0 6247
Yaglarda)

ASTM D611, Petrol Uriinleri ve Hidrokarbon Céziiciiler - Anilin )

7516151502997  Noktasi ve Karisik Anilin Noktas! Tayini AOCS Cd 8b-90

ASTM D1401, Petrol Uriinleri ve Sentetik Sivilar - Su Ayrisma AOCS Cd 1b-87

TS 61221S0 6614 Ozelliklerinin Tayini

ASTM D130, AOCS Cd 3-25

TS 2741 EN IS0 2160 Petrol Uriinleri - Bakir Serit Korozyon Testi

Miisteri Talebine Gore

Yaglama Yaglan - Képiiklenme Ozelliklerinin Tayini

Petrol Uriinleri - Yaglama Yaglar - Képiklenme
Ozellikleri Tayini

Peroksit Degeri Tayini (Bitkisel Yaglarda)

iyot Sayisi Tayini (Bitkisel Yaglarda)

Sabunlasma indeksi Tayini (Bitkisel Yaglarda)

Leke (Staining) Testi



